warstwa kontaktowa kleju warstwa grzebieniowa kleju ulozona z odpo- odstepy migdzy plytkami nie

wiarta gladkq kielniag w pod- wiednim spadkiem stanowi bezposrednie pod- mog3 by¢ moiejsze niz 6 mm,

foze foze plytek, rowki powstafe po przetarciu pacg | - I ostateczng szerokosé fugi
2¢baty stuia zwigkszeniu przyczepnosci PR dobiera sig tak, aby nie doci-

otwory odwadniajace za- naé skrajnych plytek ]
wsze musza byé wyiej

niz parapet

styki parapetu z oknem

i i ze $ciang zabezpiecza sig
| silikonem
|

— | tynk zewnetrzny ]

§ oslatnia ptytka powinna by¢
|

| oscieznica okna

| parapet wewngtrzny

| listwa progowa

wpuszczona w $ciane, aby
chroni¢ strefe pod oknem
przed powstawaniem zaciekow

| pianka poliuretanowa

__|_,_I_|_J

| $ciana budynku klinkierowe ptytki parapetowe

moga by¢ szkliwione, tadniej
wowczas wygladaja, ale nie
ma to wplywu na wybér kieju

listwa aluminiowa z pasami
siatki z wiékna szklanego wto-
piona w warstwe szpachlowa
wzmacnia naroznik

pod parapetem

uktadanie ptytek rozpoczyna
sig od $rodka okna w strone
zaprawa szpachliowa na ocie- oscieiy, aby zachowaé sy-

lﬂieplenie | - pleniu metrig parapetu
A, .

Dlaczego ptytki

piytki parapetowe powinny warstwa kleju z uformowa- od P ?‘?'al q
byé wsuniete pod osciei- CE nym spadkiem ulozona na Dawniej ten problem byt
nice okna, inaczej tatwo je I zatartym podlozu bardziej powszechny, bo kle-
uszkodzié, naciskajac I je miaty plynng konsysten-
na zewnetrzng krawedz o | cje i zbyt mocno wsigkaly
i w podloze, co uniemozli-
| przed utozeniem piytki klej wiato prawidlowe wigzanie.
styki ulizczelniz_: ?ie sillil_(lo- i ‘ :;g;ada sigrownieznajej | | op. oo zaprawy sa wzmoc-
nem albo specjalnym kitem & . ; . i
akrylowym przeznaczonym T nione specjalnymi widkna
do stosowania na zewnatrz il | mi 1 majg wigksza stabil-
Dby ‘ nosé¢, wiec teoretycznie prob-
| kapinos zapobiega leI?l odpadajacych plytek
[parapet wewngtrzny T~ splywaniu wody po elewacji zniknal. W praktyce jednak
. pod parapetem widac, ze nie wszyscy wyko-

nawcy stosujg zaprawe kle-
jowa zgodnie z instrukcja
— nie wcierajg kleju w pod-
spod piytki jest od pew- —l ioze, przez co zmniejsza
d nego miejsca rowkowany sie epnosé. alb
; i nieszkliwiony, co zwigksza & J€go przyczepnosc, albo
przyczepnosé zaprawy nie nakladaja jego dodatko-
: klejowej wej warstwy na plytki przed
i1 ich ulozeniem. Niektérzy
i w ogdle pomijajg uktadanie
zaprawy na podlozu, smaru-
szpachia z wtopionym jac wylacznie piytki, co jest
wzmocnieniem naroznika niedopuszczalne. Skutkiem
tej niestarannosci, podobnie
jak dawniej, jest niewlasciwe
j zwigzanie kleju i w rezulta-
cie odspajanie sig okladziny
od podioza. m

listwa progowa umocowana
jest do muru kotwami,

a przestrzen pod nig
wypelnia niskorozprezna
pianka poliuretanowa

|iynk wewnetrzny

f $ciana budynku

| ocieplenie ] [ tynk zewnetrzny
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